
Наименование показателя Нормируемое значение
Класс по прочности на сжатие (не ниже) B55
Класс по прочности на растяжение при 
изгибе, МПа

B(tb)5,6

Марка бетона по морозостойкости (по 
второму методу ‐ 5%‐ный водный 
раствор хлористого натрия)

F2 300

Водопоглощение бетона, % не выше 3,0%
Марка водонепроницаемости бетона W12


